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Glasbruch


thermischer Sprung





Ursachen





 Einläufe in der Glaskante


 Nicht einwandfrei geklotzte Scheiben


 Gewalteinwirkung








1. willkürlicher Start


2. Sprungverlauf von Scheibenrand zu


         Scheibenrand





mechanischer Sprung





thermischer Sprung





Glasbruch





 Temperaturdifferenz > 40°C


 Schiebefenster oder Türen (bei Isolierglas)


  Sonnenschutzfilme (erhöhte Absorption)





1. Start im rechten Winkel


2. Sprungende  in der Scheibe








